Verarbeitungshinweise EXTOSEAL e

Verarbeitungsschritte
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1. Band ausrollen 2. Auf Wand verkleben

Band in der erforderlichen Lange ausrollen. Band winklig falten und in die Wand/Boden-Ecke schieben.
Erste Trennfolie Stiick fiir Stiick entfernen und Band Zug um Zug auf der
Wand verkleben.

3. Auf Boden verkleben 4. Fest anreiben

Zweite Trennfolie nach und nach entfernen und Band Zug um Zug auf dem Band an Wand und Boden fest anreiben.

Boden verkleben. Besonders effektiv und Hande schonend mit der Anpresshilfe pro clima
PRESSFIX.

5. Verklebung auch auf Beton 6. Einsatz unter Fusspfette

EXTOSEAL FINOC kann auch direkt auf Beton geklebt werden. Einsatz auch als Sperrschicht zum Schutz von Holzbauteilen, wie Schwellen
Falls erforderlich Untergrund mit TESCON PRIMER vergiten. oder Fusspfetten, gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus Betonbauteilen

(Bodenplatte, Ringanker etc.).

Untergriinde

Vor dem Verkleben Untergriinde reinigen.
Auf dberfrorenen Untergriinden ist die Verklebung nicht méglich. Es diirfen keine abweisenden Stoffe auf den zu verklebenden Materialien vorhanden sein (z.
B. Fette oder Silikone). Untergriinde missen ausreichend trocken und tragféhig sein.
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Verarbeitungshinweise EXTOSEAL FINOC Untergriinde
Die dauerhafte Verklebung wird erreicht auf allen pro clima Innen- und Aussenbahnen, anderen Dampforems- und Luftdichtungsbahnen (z. B. aus PE, PA, PP
und Aluminium) bzw. Unterdach und Fassadenbahnen (z. B. aus PP und PET).

Verklebungen und Anschliisse kénnen auf gehobeltem und lackiertem Holz, harten Kunststoffen bzw. Metall (z. B. Rohre, Fenster usw.), harten Holzwerkstoff-
platten (Span-, OSB- und BFU-, MDF- und Holzfaserunterdachplatten) und mineralischen Untergriinden wie Beton, unverputztes Mauerwerk oder Putz
erfolgen. Bei der Verklebung von Holzfaserunterdachplatten ist die Vorbehandlung mit TESCON PRIMER erforderlich. Beton- oder Putzuntergriinde diirfen nicht
absanden.

Bei nicht tragfdhigen Untergriinden ist eine Vorbehandlung mit TESCON PRIMER zu empfehlen.

Beste Ergebnisse fiir die Sicherheit der Konstruktion werden auf qualitativ hochwertigen Untergriinden erreicht.
Die Eignung des Untergrundes ist eigenverantwortlich zu prifen, ggf. sind Testverklebungen empfehlenswert.

Rahmenbedingungen

Verklebungen dirfen nicht auf Zug belastet werden.

Klebebander fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck achten.

Wind-, luftdichte oder regensichere Verklebungen kdnnen nur auf faltenfrei verlegten Dampfbremsen bzw. Unterdach- und Fassadenbahnen erreicht werden.
Zur Verarbeitung muissen Tag- und Nachttemperaturen >5 °C herrschen.

Sollte die Anfangshaftung nicht befriedigend sein, kann das Band auf der grauen Butylkautschukseite mit einem Lésemittel (z. B. Testbenzin) angeldst werden.
Das Lésemittel erhoht die Klebrigkeit des Butylkautschuks bei niedrigen Temperaturen.

Das Band wirkt unter Warmeeinwirkung selbstverschweissend abdichtend.

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen
Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Anderungen
der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die

Weitere Informationen Uber die Verarbeitung und Konstruktionsdetails
enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei
Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter

Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitdtsdnderung der 06202 - 27 82.45.
einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern Gber den aktuellen

technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

pro clima schweiz GmbH
Teichgdsslein 9

CH-4058 Basel

Fon: +41 (0) 52 543 06 50
eMail: info@proclima.ch
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